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(57) Resumo: SISTEMA MICROPARTICULADO
POLIMÉRICO CONTENDO VITAMINAS PARA
USO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIMENTOS É
produto que se caracteriza por misturar alginato
de sódio em pó na concentração de 1 a 10`6M
em água deionizada e concentrações de folato
(2), piridoxina (3) e cobalamina (4) de 1 a 10-9M,
1 a 10-10M e 1 a 10-8M, respectiva- mente,
tendo adição desta solução, gota a gota, em
solução aquosa de cloreto de cálcio a 2% na
concentração de 1 a 10-10M para a obtenção da
matriz em forma de pérola. Esta composição
farmacêutica destina-se ao preenchimento de
ferimentos e proporciona uma cicatrização mais
rápida e eficiente pela parti- cipação das
vitaminas do complexo B na redução dos níveis
locais de homocis- teína. O processo de
obtenção compreende a preparação e obtenção
de ali- quotas com concentrações específicas
das três vitaminas folato (2), piridoxina (3) e
cobalamina (4). A cinética (5) de liberação das
três vitaminas contidas na matriz polimérica de
alginato em forma de pérola (1) apresenta
característicos picos de absorbância máxima
que são comparáveis com os comprimentos de
onda referenciais. O sistema micropar(...)
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RESUMO 
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